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D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] specyfikaegthnhicznej (STWIORB) g wymagania ogdlne
dotyczce wykonania i odbioru robot drogowych zmanych zprzebudow zjazdow i drog gminnych w
m. Niedalino gmSwieszyno.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadowlanych stanowi obowdujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogdélne, wspélne dla robot eagh
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponej okre&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, néghcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaggatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stwzacy do notowania zdardei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobece innej korespondencji technicznej pawizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w ksjzce obmiarbw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaydepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentarpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzstych do przejmowania i rozktadania afy@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaszpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolngéz podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieréa warstw
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

h) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17.Odpowiednia (bliska) zgod®’é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjigsé
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieordwniez obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.23.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.24.Rekultywacja - roboty mage na celu upoggdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.26.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.27.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mee polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniwi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, STWIORB i
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przékaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigomawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow, dzienniddwy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej z STWIORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone luiiszzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dédate dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Ireyniera/Kierownika projektu stanowtze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyghOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibdda zgodne z dokumentagcjprojektovy i
STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWiIORR:dy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentacprojektows lub
STWIORB i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwnie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 2zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robo6t
projekt organizacji ruchu powinien bya biezgco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymnkgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewygayv
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocciov dziei i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktowy.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdze unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynieych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania paru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtdwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zmkaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpghy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wym@aga
technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na wycie tych materiatdw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeqme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zama® rozpocgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmerzwiocznie powiadomi Hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdaie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypogenia na i z terenu robét. Pojazdy powadej nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odsie terenu budowy i Wykonawcacdrie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6ét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmie poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadbie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robot
od daty rozpoagxia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie tgniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionydlaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie
informowa® Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageonkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez iyniera/Kierownika projektu. Rinice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegwdia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatébw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewigluinazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie baAdawymaganych przez #myniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydua one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zamlyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liryniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat@aslzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglon miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prgbateriatdbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowt podstaw do akceptacji okionej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjit,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeyt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym praezniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazach Irzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewigduozliwos¢ wariantowego ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyhiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera/Kierownika
projektu, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékreymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkdw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,cdezgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot opracoyan przez Wykonawe oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob4t zostanusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wegscikprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadn&:.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t kgda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekgowew
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyrtynier/Kierownik projektu
uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na
rozwazamg kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z umagw

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedociagnigcia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robdt badanych materiatéw i dépiue do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaiateriatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prz&/ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#kweepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadhzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stesomozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/ Kierownika projektu.
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Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi lyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przawust
na pémie ich wyniki do akceptacji ryniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaywWykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ebzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robét z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wlasnychdd# kontrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefgrébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgéddnmateriatow i
robét z dokumentagj projektovs i STWIORB. Mae réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonagc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lsadaezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez STWIORB, i@da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kibnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwgicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ddg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniacgk i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,
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— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegsrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak stpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw (opcjonalnie karty obmiarow) stanowikdment pozwalacy na rozliczenie
faktycznego pogpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposéb cigty
w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie lriyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy
projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.
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Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obgwku ukaczenia wszystkich roboét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Diugcsci i odlegidgici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jeli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagéggo inaczej, obfosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ebdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ lkda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdwmy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytmerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie §db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&niej jednak nit w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Ireyniera/Kierownika projektu.

Jakaé¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia bynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiav
konfrontacji z dokumentagijprojektowy, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobdt dokonuje kynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmm na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny robot ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez fyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzrma&z@rzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajgca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektovg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapogiaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikafych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ramipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektowg i STWIORB ale nie ma to
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu, komisja dokona pgten |,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy (stosujc np. instrukej DPT14).

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdéw umowy i ew. uzupeilnige Ilub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e®JP
opini¢ technologiczg sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOREZD,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wtécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

Nogk,rw N

o

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyatdér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgbdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost& obmiarove
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgednia®c wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warteé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.01.01 ]
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) s wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zyganych z przebudawzjazdow i drog
gminnych w m. Niedalino gnswieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) gessowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdr®gowe]j oraz
potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okoavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych i niwelety,ulic
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoinkt .
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdaciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokladid pomiaru.

15



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORBODB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane zawierge
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow. W opawimaterialy dostarczone przez
Zamawiagcego, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do
szczegOtowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe impow by¢ wykonane przez osoby posiagiz
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcawinien natychmiast poinformowalnzyniera o
wszelkich bédach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasylub) reperéw roboczych. Bdly te
powinny by usungte na koszt Zamawiggego. Wykonawca powinien sprawéizizy rzdne terenu okgtone w
dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #fia siec od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niewpino by zmieniane przed
podjcciem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejddmych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawsgpgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obaiza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przegriera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty péednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob wyray i
jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzeowinny by
zaakceptowane przezzmiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za oclrauszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robot. Z&li znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgejo zostan
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pwd@srace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalelo obowizkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowihzane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig robot ziemnych. Repery robocze mgleataryé poza granicami robét zggzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze ima wykorzysta punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze nalgy zatayé w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattowmk stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezyhmera. Rzdne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky
doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kstosujc niwelacg podwajry
w nawizaniu do reperéw patwowych. Repery robocze powinnydbwyposaone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajce wyrane i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgegdo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji nigawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.§Qrasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdscz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjiytyezonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy naje wyznaczy z
doktadndciag do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae (okrélenie granicy robét), zgodnie z
dokumentagj projektowy oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzetiétro
i w miejscach zaakceptowanych przezymera.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych
nalezy prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-0Q@0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposodb odbioru robét

Odbior robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych i niwelety,

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatydgaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
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, D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej sczegdtowej specyfikacjhtécznej (STWIORB) $ wymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych zorzebudow przebudow zjazdéw i drég gminnych w m. Niedalino
gm. Swieszyno.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk

— warstw nawierzchni z betonu

- znakdéw drogowych,

Gruz z rozhiérki naley wywiezé w miejsce wybrane przez Wykonagvspetniajce wymogi przepisow o
gospodarowaniu odpadami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymauig ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélinkf 3.
3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodéei przepustéw mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
- spycharki,
- ‘fadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody eizarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORBOm0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofizebejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektowy, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, gnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk
materiatow. Roboty rozbiorkowe moa wykonyw& mechanicznie lub ecznie w sposéb okéony w
STWIORB lub przez layniera. Wszystkie elementy mlave do powtdrnego wykorzystania powinny by
usuwane bez powodowaniacglmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndciag Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce okéone w STWIORB lub wskazane przezzymiera. Elementy
imateriaty, ktére zgodnie z STWIORB sia&ic wlkasndcig Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dr@mgrodzé znajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny d&ytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nobnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje siwykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczagego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w STWIORB D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, powinno
spetnid odpowiednie wymagania okfene w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-@0®,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ulic jest:
— dla nawierzchni [ #h
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jejzycia, z ul@eniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
wyréwnanie poditga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki znakow drogowych:
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— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkdw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z gsagzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-9501 Surowiec drzewny. Drewno tartacziglaste

2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

3. PN-D-9600: Tarcica léciasta ogoélnego przeznacze

4 PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane na agol
0golnego stosowania

5. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwu ggjnione i walcowane 1
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. gtowniki rGwnoramienn

7. PN-H-9340: Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane
goraco

8. BN-87/502¢12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpienien

gtadkim, okggtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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D - 01.03.02a

RURY OCHRONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] specyfikaegthnhicznej (STWIORB) g wymagania ogdlne
dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych przy przetwit zjazdow i drog gminnych w m. Niedalino
gm. Swieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadowlanych stanowi obow#ujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie do przebudowy podziemnych linii
kablowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, ayazch itp. ) ul@onych w dwudzielnych rurach
ochronnych fi z PVC160mm, kolidagych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wietgtowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle,atznie z osprgem, ut@one na wspoélnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch wdzer elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura @ednicy wikszej od kabla energetycznego lub telekomunikaggn,
usytuowana

w przyblizeniu wspétosiowo , shaca do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymgmitznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.3. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérynzaie g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.4. Kanalizacja kablowa - zespoélagbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzdo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.5. Przegroda - ostona wma wzdhi kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.6. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogt

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagaogodlne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o
jakosci lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. materialy powinny b§
wyposaone w takie dokumenty ng/iczenie liyniera.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.Rury ochronne

Rury naley przechowywa w czystych i suchych pomieszczeniach, w pefiu poziomym, w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz isp&n warunkéw bhp. Rury moa
przechowywdé w wigzkach lub luzem. Rury z tworzyw sztucznych PE halskladowé w taki sposéb, aby
stykaly st one z podigem na catej swej diugoi. Mozna je skladowa na gsto utawonych podktadach.
Wysokas¢ sterty rur nie powinna przekra@zdal,5 m. Skladowane rury nie powinny dynara&one na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teaipest W miejscu przechowywania nie powinna
przekracz& 300C. Jeeli przechowywanie d¢uizie trwa diuzej niz 1 rok, stupki powinny b utozone pod
dachem.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 3.

3.2. Sprat do robdét ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngstiacy sprzt do wykonania rob6t

ziemnych i wykaczeniowych:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- pite motorowy tancuchowy 4,2 KM,

- koparle podsebiermng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spychark kotowg

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
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walec wibracyjny,

- specjalistyczny sper do uzupetniania nawierzchni

3.3. Sprat do robdt montazowych

W zaleznasci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni odpowiesiiizt montazowy.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i umidw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagani

ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur ochronnych

Rury przewozi & dowolnymi srodkami transportu wygtznie w potgeniu poziomym, zabezpieczajje od
uszkodzé mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagohwsdmochodu etarowego wgcej niz jednej
partii rur, naley je zabezpieczy przed pomieszaniem. Rury powinny¢biadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwanigmpezez podklinowanie lub inny sposéb. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nale rzuc&. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwe maoe
przewysza scian srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignzez zastosowanie przektadek,
rozpér i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowienmateriatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB mOQ@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkéw krawdziowych. W celu zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem wod pompowan z wykopéw lub z opaddéw atmosferycznych powinny lmachowane przez
Wykonawe co najmniej nagpujace warunki:

a) gérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;

¢) w razie konieczri@i wykonany zostanie gf odprowadzaicy wock na bezpiecznodlegtccé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub nazdge Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozhiérki odwiezie i zfow miejscu uzgodnionym z ignierem. Wykopy naley
wykona® jako otwarte jeeli istnieje konieczn& to obudowane. Metody wykonywania wykopowoanie lub
mechanicznie) powinny IBydostosowane do gdokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powirligé wywieziony przez Wykonawecw miejsce
wskazane przez hyniera. Minimalna szeroké wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna dy
dostosowana dérednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Usugtie warstwy w
poblizu kabli energetycznychalz telekomunikacyjnych Wykonawca wykongznie.

5.4. Przygotowanie podt@a pod rure

Rure nalery utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm

5.5. Wytyczne dotycace zasypania i zagszczenia wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowgatouszkodzenia ulmnego przewodu i obiektow na
przewodzie. Rury powinny ldyzasypywane warsgochronn ziemi nie zawierajcej grud, kamieni i gnicych
resztek rélinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu ponad najvzgzy punkt zewetrznej
powierzchni rury. Pozostate warstwy gruntu dopuazsg zag:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zagszczenia gruntu powinien bynie mniejszy ni 0,97. W przypadku
prowadzenia robdt ziemnych w istniegj drodze o nawierzchni ulepszonej i trugtnaskgnigcia wskanika
zagzszczenia gruntu co najmniej 1, ngleasapi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykér#dania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori

- okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizan wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontwotizasie trwania budowy.
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6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez lrkyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodnéi z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragaworce,

- badanie utgenia przewodu na podia,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy geaepod drogami (rury ochronne),

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-@0® ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) zatoonej i odebranej rury ochronnej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0@0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj wszystkie technologiczne czynith a
mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie rur ochronnych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgollIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej rury ochronne;j :

-zakup i dostaw materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. Il - IV kat. wraz ewentualnym umocnieniestian wykopu i jego
odwodnieniem, a tale wywdz urobku na odktad w miejsce wybrane przekdvawe spetniajce wymagania
gospodarki odpadami, obejmuag:

- odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przesiezi wytadunek,

- przygotowanie podia,

- utozenie rury ochronnej na podsypce piaskowej gr. 10cm

- zasypanie wykopu gruntem z@gczanym wraz z jego zgggczeniem ,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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D-02.00.01 )
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyegce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych zwizanych zprzebudow zjazdéw i drog gminnych w m. Niedalino g&wieszyno.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnau;
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych podrstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, chodnika,
pobocza utwardzonego z funkcgaczka itp. z wywozem urobku w miejsce wskazane priregestora na
odlegta¢ do 5km.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruntid z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taegzwykopu, ktdra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoké& nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékfest mniejsza il m.
1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbhokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gtboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony ayod malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obzéniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub ekany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; mapytrzymaladé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypow, potoone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykimaasypow, potmne poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowafwawiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.
1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
wzoru:

|, =P

° pds

gdzie:

POd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (R

Pds - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkosé charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

v-a
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
cho - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:
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gdzie:

E: - modutl odksztalcenia gruntu oznaczony w piegnwszbcihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],

E> -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrngbchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
1.4.19.

definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntdéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypow podano w STWIORB D-02.03.0t.20k
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawge wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty panyel do budowy nasypow mpQy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykap nie kedac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest zobamany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet whlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budovasypow, okrdone w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad zyablo obowgzkdw
Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej

wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998 [4]

Pozostate oktenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

Lp. [Wyszczegolni | Jednostk | Grupy gruntéw
nie
wihasciwosci niewysadzinow watpliwe wysadzinow
1 Rodzaj grunt rumosz niegliniast piasek pylast mato wysadzinov
ZWir zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta zwzifa, glina
pospoika rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwita
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piaseksredni pospotka gliniasta bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty,pyt, Py
zuzel nierozpadowy piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glin
pylasta
it warwowy
2 Zawartaé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnas¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoinkt .

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniat@wr{spycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywratkimochody skrzyniowe,st@ocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagaolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegteansportu. Wydajnié srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegieci transportu ponad wao zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORBOB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadndié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie ne przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o®r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierdwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Odwaodnienia pasa robét ziemnych

Niezalgnie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systeméw odwadg@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykoharzdzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszhot ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykesca ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiaicego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istngelych zbiornikéw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinrosppowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podioy i nad#& przekrojom
poprzecznym spadki, umlwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirgenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentagprojektowvy i
STWIORB. Szeroké& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5
cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna bygodna z okrdong dla skarp wykopow w STWIORB D-
02.01.01.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logt pkt 6.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

SzczegOla uwag nalery zwrdck na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wygidw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakoi wykonania rob6t

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&ono w pkcie 6 STWIORB
D-02.01.01,
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ali2.

SIS

6.
6.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiar6v

1 Pomiar szerokdi korpusu ziemne( Pomiar tama, szablonem, tgt o diuggci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokéci dna rowov prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naattko Rz 100

m co 50 m na tukach o R100 m

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpus| oraz w miejscach, ktére bugavatpliwosci
ziemnego

4 Pomiar pochylenia ska

5 Pomiar rowiosci powierzchni korpus

6 Pomiar rownéci skarg

7 Pomiar spadku podimego powierzchr|Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

8 Badanie zagszczenia grun Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lec:

nie rzadziej ni w trzech punktach na 100 nvarstwy

6.3.2. Szerokg& korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o eeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.6. Rownéc¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrows, nie moa przekracz& 3 cm.
6.3.7. ROwnéc skarp

Nierownaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cmlub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dywgodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntéw dla ktérych nie nmima okréli¢ wskaznika
zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@g wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. ¥ materialy nie spelniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wvitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
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Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lzynier moze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potrcer za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB OO0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB BO®@O ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w STWIORB D-02.01.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okitenia. Symbole. Podziat i opis grunt

2. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania prébek grun

3. PN-B-04493:196 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilastidiemne;

4. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

5. PN-1ISO10318:199 Geotekstylie— Terminologit

6. PN-EN-963:199! Geotekstylia i wyroby pokrewi

7. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wshkiia piaskoweg

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcew@iaierzchni podatnych
podiaza przez obegizenie ptyt

9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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~ D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyegce wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistych zyganych zprzebudow zjazdéw i drég gminnych w m. Niedalino
gm. Swieszyno.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnau;
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych podrstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, chodnika,
pobocza utwardzonego z funkcgaczka itp. z wywozem urobku w miejsce wskazane prraevestora na
odlegta¢ do 5km.
1.4. Okre&$lenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory stanowit pmet nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchpodatnych i potsztywnych [12] powinien
charakteryzowa si¢ grup nosnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci,
nalezy podtaze doprowad#i do grupy nénosci G1 zgodnie z dokumentacja projektpwSTWIORB.

3. SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Og0dlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORERDO0.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoih stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgewnynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrici
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w pasiemadliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ilezynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zyaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszcezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigeh

Minimalna wartac¢ Is :
Korpust
Gorna warstwa o grulioi 20 cnr 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskhgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi
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umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstavasagiceptacii laynierowi.

Dodatkowo mana sprawd@i nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbaarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych ¢ czynndé¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzengodndci z wymaganiami oki&onymi w
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kofitszczegodly uwag nalezy zwrdci na:
- sposOb odspajania gruntéw nie pogagzaich wiasciwosci,
- zapewnienie stateczsod skarp,
- odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgd ich zakdéczeniu,
- doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),
- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Q21 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n# (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 021 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odikhamiejsce wskazane przez Inwestora na odéégio
5km, obejmujce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, pezéewnie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wiellod podanej w ST,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- ew.wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (STWIORB) swymagania dotycxe
wykonania i odbioru nasypow (wymiana gruntu tereiglonego) przy przebudowie zjazdow i drég gminnych
m. Niedalino gmSwieszyno.

1.2. Zakres stosowan

ia STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych (STWiIORB) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujvykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRU

NTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pulev STWIORB D-02.00.01

pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdwipoy spetnigé wymagania okrdone w PN-S-02205

:1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica
Przeznaczenig Przydatne Przydatn Tres¢
Z zastrzeéeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
mickkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy brda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezp|eczc
1. Rozdrobnione grunty | 3. Piaski pylaste, piaski od wéd gruntowychi
skaliste twarde oraz grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pyt powierzchniowych
kamlenlst_e, 2W|etr;ellnowe 4. Piaski prochniczne, z -do nasypéw nie waszych nk
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskéw | 3 M, zabezpieczonych przed
2.Zwiry | Ipo_spoikl, préchnicznych zawilgoceniem
gévl\;?;?k?é%%s;;ednio i 5. Gliny piaszczys_te, gliny i -w n_jlb?Jscach SL'chhych Iul?]
drobnoziamiste, naturalneli9liny pylaste oraz inne ow przepciowo zawrigoconye
tamane ’ < 35% —— >
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zette, - do nasypdw nie wiszych nt
warstwy domieszl frakcji zwirowo- | gliny zwigzte i gliny pylaste 3 m: zabezpieczonych przed
nasypow kamienistej (morenowe) o| Zwigzte oraz inne grunty o zawilgoceniem Iub po

ponizej strefy
przemarzania

wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wickszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach

10. Popioty lotne i mieszaniny
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popiotowozuzlowe suchych lub sizolowane od
wody
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospofki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
Ziarniste 4. Gliny o granicy plynngi - pod warunkiem ulepszenia
Na gérne 3. lfotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado
cym pospétkom luliwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarnis - 0 wsk&niku N@&nosci Wne21C
W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczagcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Rodzaje gruntu
Rodzaji niespoiste: piask spoiste: pviv gliny. it grubcziarniste Uwagi 0
urzadzen 2wiry, pospoiki P - Pyl gliny, Hy i kamieniste przydat-
zagszczageyck grubas¢ liczba grubas¢ liczba grubaié liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przej¢ warstwy przejé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczn 01do02| 4do8| 01doof 4do§ 02dop3 8dd 1)
gtadkie *
Walce statyczn - - 02do03| 8do12| 02doo[3 8doipR 2
okotkowane *
Walce statyczn 02do05| 6do8| 02dooj 6doip - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07| 4dos| 02dood 3do4 03dop,6 8dd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 0,3do0,6 | 3do6| 02doo4 6dolp 02do04 o6&G 5)
okotkowane **
Zaggszezarki 0,3do05| 4dos8 - - 02do0f5 4do{ 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do0,4 | 2do4| 01do0B 3do§ 02dop4 8dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 d 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0d0 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0( uderzéé w | 1,0 do 5,0 uderzé w
wysokaci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szczé statycznie.

**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalg na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB 021 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1.Miejsce dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentach kontraktowych lub przeyniera.
Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawmusi by ono zaakceptowane przezzymiera. Miejsce
ukopu lub dokopu powinno Bytak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbyaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusdkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.3. Wykonanie nasypoéw
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakeozyc roboty
przygotowawcze, okéone w STWIORB D-01.01.01, D-01.02.01, D-01.02.D2)1.02.04,

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniemeihasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vggpym okoto 4%
+ 1% i szerokeéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zddi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie
zagyszczanie podiea, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartezi wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartd¢ Is dla:
0 wysokdci,
m
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podiza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia f£zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwznego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpaser

Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalerzestrzega

nastpujacych zasad:

1. Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szerkwko

2. Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzemoasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

3. Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticma
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.
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4. Warstwy gruntu przepuszczalnego iglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego

(o wspétczynniku Kg< 105 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinie& bipustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

5. Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powienz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanigmieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gouspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnigipgu w gruncie tworzcym nasyp.

6. GOrm warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Kio = 6 X 10 5 m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich dstavosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
go6rnej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkwumaci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

7. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniek bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier mae
dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalyg to
znaczy jest waksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktadd nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgae@niem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i zag:$cic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenpeza przy ktorej nie jest mbwe osagniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaezych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddvéniegu wykonywanie nasypow powinnodygrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuné $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzgciem zagszcza
ani ukladé na niej nagfpnych warstw.

5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprzitu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubad¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubdci warstw ré&nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrgych
maszyn do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
1. w gruntach niespoistych 2 %
Sprawdzenie wilgotni gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2i 6.3.3.
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5.3.4.4 Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okreslac za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z nor;lPN-S-02205:1998 [4], natg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, akomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokgi korpusu spelniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ |s dla:

Strefe dréc
nasyp!
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:
-0,2do1,2m 1,00

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz- 0.97
chni rob6t ziemnych pongj: '
- 1,2 m (inne drogi)

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenia lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:
dlazwiréw, pospotek i piaskéw

5.3.9.1. 2,2 przy wymaganej warfoi 1s=1,0,

5.3.9.2. 2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarczag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jezeli
powtodrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego amgka@ zagszczenia, Wykonawca powinien
usura¢ warstwe i wbudowa nowy material, o ile lzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 309 powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrigada sj grunt czterema pasmami o szerak®d
3,5d04,5 m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powimie§ w kazdym pasie ina gruba¢ z
tym, ze wszystkie mugzmiesci¢ si¢ w granicach wigciwych dla danego spgi zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerarcpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt uimny na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sond@powa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaekfenhowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4daje s¢ wyboru sprztu i
ustala s§ potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktowaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wlkdimentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli nalery zwrdcié szczegodla uwag; na sprawdzenie:

35



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i STWiIORB.
SzczegOla uwag nalery zwrdck na:

5.3.8.2. badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow,

5.3.8.3. badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

5.3.8.4. badania zagszczenia nasypu,

5.3.8.5. pomiary ksztattu nasypu.

5.3.8.6. odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
5.4.9.4. prawidlowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wigciwosciach w nasypie,
5.4.9.5. odwodnienia kadej warstwy,
5.4.9.6. grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej
niz jeden raz na 500 hwarstwy,
5.4.9.7. nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
5.4.9.8. przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.3.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgcgnaartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéienia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyven dokumentdw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.4.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB
oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokao korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Q21 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n¥ (metr szécienny).
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru podano w STWIORB D-02.0pk118.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
- pozyskanie gruntu z ukopu oraz gruntu ¢gzgzanego z dokopu, jego odspojenie i zatladunekrodki
transportowe,
— transport urobku z ukopu oraz z dokopu na miejdzsedewania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w STWiIORB D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéfykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem regulacji pionowej
studzienek i zaworéw przyrzebudowie zjazdéw i drég gminnych w m. Niedalim. Swieszyno.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokumenttargewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulggpnowej uszkodzonych studzienek (np. studni
teletechnicznych, zaworéw wodggbwych i gazowych, studni kanalizacji sanitarnégszczowej).
1.4. Okreslenia podstawowe
- Studzienka kanalizacyjna - ydzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pHawie]
eksploatacji kanatu.
- Studzienka rewizyjna (kontrolna) - adzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $emvacji i
przewietrzania.
- Whpust uliczny (wpusiciekowy, studzienkaciekowa) - urzgdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikeoalizacji deszczowej lub ogéinosptawne.
- Wiaz studzienki - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigigizk rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.
- Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
- Nasadazeliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedasiigj
w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.
- Pozostate okétenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[tgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST D-

00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkii&analizacyjnej natey uzy¢:
materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraozhiorki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do ponownego
wbudowania,
materiaty nowe, édace materiatem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiérkowy, odpowiadafpe wymaganiom:
ST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratydzienki,
ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikagj przypadku materiatéw potrzebnych dozagaia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
0Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1{ Bk
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézae mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- spezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajd1] pkt 4.

38



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

4.2. Transport materiatow
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STOD@.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapaditych studzienek, podlegajce naprawie
Uszkodzenie studzienek ydzen podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomdw porgdzy:
- kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powgj 1,5 cm,
- wilazem studzienki a garmpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegzgj naprawie,
- wykonanie naprawy
- napraw uszkodzonej studzienki,
- ulazenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okréleniu stanu nawierzchni w bezednim otoczeniu studzienki,
- wskpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyrp@aiobejmowé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadgtej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostotnej figury
geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki z pitowa regulacja wysokdci

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewyidinaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studziep&g warunkiem zaakceptowania przezyltmera,
obejmuje:

- zdgcie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia
podziemnego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokddizienki:

- eczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukargkew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchnutgmonolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betuej) - z
pionowym wycéciem krawedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotdw pneumatycznych, giyéw stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej gérne¢daz studzienki (np. agci zeliwnych, pitytzelbetowych pod studzienk
kregéw podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie eletd® nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lulejete
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigprzydatnego do dalszych robdét,

- szczego6lowe rozpoznanie przyczyn uszkodzepamlgcie kaicowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i @zzygenie gornej ezci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

- w przypadku niewielkiego zapa€cia - poziomowanie gornej exi komina wtazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej,

- w przypadku uszkodaeavieckszych - wykonanie deskowania orazadpie i zagszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiarévetdsowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzasgo itp.), a take rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow
oraz ew. wyrdwnaniem zaprgwementow.

W przypadku znacznych zapaehstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementéw derinywymycia gruntu itp. - sposéb naprawy aglekresli ¢
indywidualnie i wykona ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolfid pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasv
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@hiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiaréw Czestotliwos¢ | Wartasci dopuszczalr
bada
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczo | 1 ra: Niezbedna powierzchn
do wykonania naprawy
2 Roboty rozbiérkow 1ra: Akceptacja nieuszkodzonych materia
3 Szczegbtowe rozpoznanie uszkodzer |1 ra: Akceptacja layniere
decyzja 0 sposobie naprawy
4 Naprawa studzien Ocena cigla | Wg pktu 5.!
6 Potazenie studzienki w stosunku t Kratkasciekowa ok. 0,5 cm porgj, wtaz
otaczajcej nawierzchni 1lraz studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wagli, ksztattu, wymiarow, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, najacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢magania ogo6ine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

0Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,

- naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzieneki ohgg:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i spia,
- wymiana wylazu studni teletechnicznej na tgpukiego przejazdowego
- wymiana wylazu wpustu deszczowego
- wykonanie naprawy studzienki i regulacja wysak
- zaladunek i wywiezienie materiatow uszkodzdninieprzydatnych z rozbiérki w miejsce wybrameqz
Wykonawe, spetniagce wymagania przepisdw o gospodarce odpadami, ppnkeszty sktadowania
- zatadunek i wywiezienie materiatéw przydatnyatozbiorki w miejsce wskazane przezyniera
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprdu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.0 Wymagania ogolr

2 D-03.02.0: Kanalizacja deszczoy

3 D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrap

4.  D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanit

5.  D-04.05.0804.05.04 Podbudowy i ulepszone podtz gruntdéw lub kruszyw stab. spoiwami hydrauliani
6

7

8

9

D-04.06.0: Podbudowa z chudego bett
D-05.03.01 Remont czstkowy nawierzchni z kstki kamienne
D-05.03.02 Remont czstkowy nawierzchni klinkierow
. D-05.03.03 Remont cgstkowy nawierzchni z ptyt betonowy
10. D-05.03.1 Remont cgstkowy nawierzchni bitumiczny:
11. D-05.03.23| Remont czstkowy nawierzchni z betonowej kki brukowe
12. D-08.01.0%02 Krawezniki
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D-03.03.01
UTWARDZONE POBOCZE Z FUNKCJ A SACZKA PODLU ZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rbfyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Budowlanych (STWIORB) g wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem
utwardzonego pobocza z funkaczka poditunego przyprzebudowie zjazdéw i drég gminnych w
m. Niedalino gmSwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygd<ontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem gczka podtinego, ktore stosujeesdo: przegcia wod z nawierzchni wykonanego w korpusie
drogowym. $czek podtany wykonuje st w postaci rowka wypetnionego kruszywem zawi@go w
geowtdknire zgodnie z dokumnetaciechniczg. W niniejszej STWIORB szczegétowo omowiono zasteesay
saczek podtany zasypane kruszywem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.S3czek podtuny - siczek stiacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego éEzek geboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowaiwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2.Geowtdknina (lub witdknina) - materiat wytworzonwykle metod zgrzeblania i igtowania z niegijtych,
wysokospolimeryzowanych wiékien syntetycznych, wmtyworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m elana), charakteryzigy si m.in. duza wytrzymaldcia
oraz wodoprzepuszczalwmg.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarggéloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych waszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgka podtinego §:
— material filtracyjny (ttuczé kamienny 31,5/63mm stabilizowany mechanicznie),
- geowtoknina separacyjna 20/20 kN,

2.3. Material filtracyjny w saczku podtuznym

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:
- ttuczenr kamienny od 31,5 do 63mm wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania inne rodzaje kruszywa, wybranesgjmwymienionych w
PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostakreslone w STWIORB.
Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élorymi dla:
- klasy co najmniej Il
Do wypetnienia gczka podiuznego natg stosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.
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Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikaciji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia, wg PN-B-1111p [8

Lp. Wiasciwosci Klasa Il

1 |Scieralng¢ w bebnie Los Argeles, wg PI-B-0671442 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wsstnku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nigcej niz: 30
2 | Nasgkliwos¢, wg PN-B-0671418 [4], % m/m, nie wicej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbraych 2,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0

3 [ Odporn@¢ na dziatanie mrozu, wg F-B-0671419 [5], %
ubytku masy, nie wtej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 4,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0
4 | Odporng¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowal
metody bezpé@redniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-1111
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:

- w klincu 30

N

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia wg PN-B-11112 [8]

Podbudows
Lp. Wiasciwosci qudb”g‘c’)"gl;itd"‘gma
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PI-B-0671415 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie ¢tiej niz:
- w ttuczniu 3
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w ttuczniu 75
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w ttuczniu 15
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:
- w thuczniu 15

2 | Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, wg PI-B-0671¢«
12 [1], % m/m, nie wicej niz:

- w tluczniu 0,2
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, wg F-B-0671+16
[3], % m/m, nie wgcej niz:

- w tluczniu 40

4 | ZawartG¢ zanieczyszcaeorganicznych, barw
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: wzorcowa
- w tluczniu barwa cieczy nie ciemniejsza:ni

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania zasypkiczka podhanego mae by studzienna lub
z wodocigu, bez specjalnych wymaga

2.4. Geowitéknina

Geowldknina separacyjna 20/20 kN powinné materialem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologiczniedesmperatury, bez rozdamdziur i przerw cigtosci z
dobr szczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnejkudeentaci projektows, aprobatami
technicznymi i STWIORB. Geowtdknina powinna chcdeayzowda sic parametrami:

- wytrzymalai¢ na rozcaganie: 20/20 KN/m
- wodoprzepuszczal§é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: .néih I/m2/s

43



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

- odporng¢ na przebicie statyczne (CBR): min. 3000N
- wydtuzenie przy max. obgkeniu: min. 40%

Geowtéknina powinna liydostarczane w rolkach nawgtych na tuleje lub rury. Wymiary (szerako
dtugas¢) mogy by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaetd(niektdre wyroby mogby¢
dostarczane w panelach). Rolki powinny lmpakowane w wodoszczaglfolie, stabilizowan przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozeggi@m.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaa wtaciwosci geowtdkniny. Podczas przechowywania
nalezy chront materiaty, zwlaszcza geowtdkniny przed zawilgoeemizabrudzeniem, jak rowaigrzed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem premiistonecznych. Materiaty nale przechowywa
wytagcznie w rolkach opakowanych fabrycznie,a@oych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley
uktad& na nichzadnych obejzen. Opakowania nie natg zdejmowa az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i skladowaniezgaabezpieczyrolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigyaokich temperatur.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpét 3.
3.2. Sprat do wykonania siczka podtuznego

Syczek podhlany maze by wykonywany gcznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze wzgldu na
niewielki zakres rob6t wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigilie wykona recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw padjich Wykonawca powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow, z ewentgalzautomatyzowan zasypl materialem
filtracyjnym,
¢) do ukfadania geowtdkniny uktadarki o prostej konktji, umazliwiajgce rozwijanie ze szpuli, np.  przez
podwieszenie rolki do wysgnika koparki, cignika, tadowarki itp.
d) do wykonania rob6t ziemnychréwniarki, walce, ptytibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.
e) innego spretu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagabgoline” pkt 4.
Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechniczg,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszrpasii w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamisztaami oraz przedmiotami mgxymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.

— kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORB mN0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegec@na lub mechaniczna) powinnattjostosowana do
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegezepmechanicznego. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows lub wskazaniami lzyniera.

Nachylenie skarp rowkéw nalg wykona zgodnie z dokumentacprojektovs, a jeli w dokumentacji
nie okrelono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach
osuwajicych st nalezy skarpie zapewnistatecznéé lub stosowé obudove wykopu zgodnie z PN-B-10736
[22].

Wydobyty grunt powinien hyskladowany z jednej strony wykopu z pozostawienisinego pasa
terenu o szerokei co najmniej 1 m, liczc od krawdzi wykopu - dla komunikacji; & nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinienchyickszy od lgta jego stoku naturalnego.
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowd ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegeyj do wykopu.

5.3. Zastosowanie geowtokniny waszku podiuznym

Geowlékniny mog by¢ zastosowane do:
- owiniecia kruszywa.
Geosyntetyki natey uklada& na podstawie planu, oldlajacego wymiary pasm, kierunek pegsti robot,
kolejnas¢ uktadania pasm, szerakozaktadow, sposélyd¢zenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod gér.

Geosyntetyki naley tak uklad@, by pasma bty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakitady
sasiednich pasm powinny wyn@s#0 cm, na podiau bardzo stabym (CBR 2%) i nierdwnym. Aby zapobiec
przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma2yaf@zymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztaicie U) lub
chwilowo obciyzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). \@asadnionych przypadkach wymagane
jest hczenie pasm, najegciej na budowie za pomgczszycia, pajczen specjalnych itp. W przypadku
dysponowania wskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad kmawy z przeplecionych prostopadtych
pasm, rozwijanych poprzecznie i pozhie. Ukftad taki zapewnia skuteecgrdwukierunkovq wspéiprae
materiatu. Jeeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstriykajrolki materiatu ména cié
na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nale przy tym
dopuszcz& do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowadosklejania warstw rolki. Zasypywanie
powinno nasfpowa od czota pasma na uony materiat, po czym zasypka jest rozktadana e pawierzchni
recznie. Due kamienie nie powinny ldyzrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszcz§ geosyntetykow. W
takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw loémxnio na materiale warstwy bez kamieni. Pasmazpale
uktada ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowgedrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéwgsignicowych, walcéw okotkowanych i innychezkich maszyn
bezpdrednio po utgonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargtaeypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgod Inzyniera mana dopuci¢ ruch cizkich pojazdéw kotowych po materiale.

5.4. Zasypanie gczka podtuznego

Zasypanie nalgy wykona& materiatem filtracyjnym (ttucze kamienny 31,5/63mm) zgodnie z
dokumentagj projektova, STWIORB lub wskazaniami iyniera. Zasypanie powinno byvykonane w sposéb
nie powodujcy uszkodzenia geowtokniny filtracyjnej. Minimalgaubai¢ warstwy zasypki z ttucznia nie m®
by¢ po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru neljgzych ziarn tlucznia. Maksymalna grgbo
warstwy zasypki po zagzczeniu nie mae przekraczd 20 cm. Zasypk o grubdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa® w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinna bgziozone w warstwie o jednakowej grudon
recznie. Grubé&¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
i zaklinowaniu osigneta grubd¢ projektowan. Kruszywo grube po rozdeniu powinno b¥ zagszczone
dwoma przejciami wibratora spalinowego o nacisku jednostkowyim mniejszym i 30 kN/m. Zagszczenie
zasypki powinno rozpog¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwé sie pasami podtnymi, czs$ciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. W przypadku wykonywania zasypki po przywatowan
kruszywa grubego nalg roziazy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklimowa kruszywa
grubego. Do zagszczania naley uzy¢ ptytowa zag:szczarlg wibracyjms o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/n?. Gruba¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnattigka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem dyotnJeeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego naje powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowéa warstwe kruszywa grubego. Po zgggczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuné z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa gyabeystawaty nad powierzchinod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna By zagszczona plytow zagszczarly wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNAw celu dogszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkewan
Zasypka po wykonaniu, a przed ggmiem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow zasyplk do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgerermich. Koszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét. Nad zasypkuktada st ptyty azurowe
wibroprasowane o wym 10x40x60cm. Gdtaasypuje si kruszywem tamaneym 0/32,5mm i zagcza.

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszka podiuznego

Przy wykonywaniu gczka podhenego dopuszczalng sastpujace tolerancije:
— odchylenia wymiaréw szerokoi i gtebokasci rowu: nie weksze od+ 10 cm,
— pochylenia skarp wykopu nie powinnyzri¢ sie wigcej niz +5 %,
— pochylenia skarp statego odktadu nie powinnynié sie wiecej niz +10 %,
- odchylenia grub@i warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedm&nie £25 % zaprojektowanej
grubasci warstwy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.

6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem gczka podtuznego

6.2.1.Materiat filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlazélej partii dostawy, pochodeej z jednego skiadu i
zloza, o wielkdgci do 1500 t:

— skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
— zawartdci zwiazkOow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
— wskaznika wodoprzepuszczaléa piaskow, wg PN-55/B-04492 [15].

6.2.2.Geowiéknina

Dostarczana geowtdknina powinna iaproba¢ techniczig w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nafs przeprowadzi badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sczka podtuznego

W czasie wykonywaniagszka podtunego naley zbada:
a) zgodnd¢ wykonywania gczka z dokumentagijprojektovs (lokalizacg, wymiary),
b) prawidtowas¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.5,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows sgczka podianego jest - m (metr). Obmiar rob6t polega na dkreu
rzeczywistej dtugéci ssczka podhianego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-030.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dlagczka podianego podlega:
- row pod gczek,
- ulozenie geowtdkniny.
— zasypaniegzka materiatem filtracyjnym,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 myszka podianego obejmuje:
— wyznaczenie robét w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— wykopanie rowkdéw w gruncie z wyréwnaniem i ubicielma,
- ulozenie gczkdw z kruszywa,
— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub fte@ga i zagszczenie zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacy technicza,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 93:1:200(
2. PN-EN 174+1:200(
3. PN-EN 1926:200
4. PN-EN 1936:200
5. PN-EN 12371:200
6. PN-EN 13043:200
7. PN-EN 13755:200
8.  PN-EN 14157:205
9. PN-B-04492:195
10. PN-B-11104:196
11. PN-B-04115:196
12. PN-B-01080:198
13. PN-B-02480:198
14. PN-B-10736:199
15, PN-B-11210:199
16. PN-S-02205:199
17. BN-77/893-12

10.2. Inne dokumenty

34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowy€BPBDIM ,Transprojekt”,

Badania geometryczch wiasciwosci kruszyw. Oznaczani
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw. Analize
chemiczna

Metody bada kamienia naturalnego. Oznacza
wytrzymalaici nasciskanie

Metody badéa kamienia naturalnego. Oznaczanéstgsci i
gestaici objetosciowej oraz catkowitej i otwartej
porowatgci

Metody bada kamienia naturalnego. Oznacza
mrozoodpornéci

Kruszywa do mies:nek bitumicznych i powierzchniowyc
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg

stosowé normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowygir i

mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.

Kruszywa famane do nawierzchni drogowych)

Metody bada kamienia naturalnego. Oznacza
nasikliwosci przy cénieniu atmosferycznym

Kamien naturalny. Oznaczanie odposaonascieranie
Grunty budowlane. Badania witasnb fizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczaléc

Materiaty kamienne. Brukowi

Materiaty kamenne. Oznaczenie wytrzymébd kamienia
na uderzenie (zwktosci)

Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podzii
zastosowanie wedtug whasiwb fizyczno-mechanicznych
Grunty budowlane. Okékenia, symlole, podziati opi:
gruntow

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Materiaty kamienne. Kamietaman)

Drogi samochodowe. Roty ziemne. Wymagania i bada
Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

Warszawa 197989
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaggihhicznej (STWIORB) gswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych zprzebudow zjazdéw i drog gminnych w m. Niedalino gBwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji robét wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
profilowaniem i zagszczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywiezieniem meweadmiaru
urobku na odkiad w miejsce wybrane przez Wykonrawc

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélnet fiki.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt' .
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania profilowania podta powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— spycharek ,
— koparek z czerpakami profilowymi
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany sptz nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w STWiIORBOD0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wauejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wylacznie za zgodgl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym poditzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o0 co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zankenia poziomu w podial przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Iryniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartei wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podima
nalezy kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Strefa korpus Minimalna wartdé¢ |s dla:

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm | 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgorg podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podio wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania logt pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegblnienie bada | Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

Réwnd¢ podiuzna €0 100 m

Rownd¢ poprzeczna co 100 m

1
2
3 Spadki poprzeczrie co 100 m
4

Rzdne wysokéciowe co 100 m
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5 Zaggszczenie, wilgotng | co 100 m
gruntu podtaa

6.2.2.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.5.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dehgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n# (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profiaia i zagszczania
koryta pod konstrukej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB BO@O ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®TWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoalki transportowe i odwiezienie na odktad, w niejsvybrane
przez Wykonawe
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448:

2. PN-/B-0671417
3.  BN-64/8931-02
4.  BN-68/893:-04
5. BN-77/893:-12

Grunty budowlane. Badania prébek grt

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réwiod nawierzchn
planografem i tat

Oznaczanie wskaika zagszczenia gruiu
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D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE | PODSYPKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikagihhicznej (STWIORB) gswymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem warstw podsypkowych, ggdapcych i odcinajcych
przy przebudowie zjazdéw i drog gminnych w m. Niguagm. Swieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem warstw odszapcych i podsypkowych o gruba 20 i 50cm (wymiana gruntu pod teren zielony)
Z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw ppds jest piasek, przy wykonaniu warstw
odsgiczapcych jest pospotka.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw e@zagcych i odcinagcych powinny spetni@anastpujgce warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsiigczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscis:

_ e
U a0 > 5
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzagcego warstw odcinajca,
dho - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzagcego warstw odcinajca.
Mieszanka stosowane do wykonywania warstw podsyykh odgczapcych i odcinajcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozisgcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanid)Vykonawca
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rob6t powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgymi materiatami
kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt' .
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazéa sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— spycharek
— walcéw statycznych lub ptyt wibracyjnych i ubijakdnechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagargolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBO®0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podize gruntowe powinno spehdia wymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@a”.

Warstwy podsypkowe powinny bywytyczone w sposéb umlbwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacj projektovs, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufivia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy liunego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

Warstwy o grubgci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukiadania keadej nasipnej warstwy mée nasipic po odbiorze przez #yniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiefi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podinymi czséciowo nakiadajcymi ske, w Kkierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnizcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonegitug PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej warkzi. W przypadku, gdy wilgotrnig kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza
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5.4. Wbudowanie podsypki

Rodzaj podsypki i jej grulid powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gigdd@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonym podtau, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej ARy = 10 MPa, B = 14 MPa.
RoZcielona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i podsypkowe;j

Warstwa odgczapca i podsypkowa po wykonaniu, a przedzeoiem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezagcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania log® pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 5 razy na 0,5 km
2 Rownd¢ podiizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 5razy na 0,5 km
4 Spadki poprzeczrie 5razy na 0,5 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi wco 100 m
planie”
7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnosé¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 h

6.3.2.ROwWNas¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne warstwy podsypkowej odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrow tatg, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
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4 metrow tatg.
Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.3.4.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.5.Grubag¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragefl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmarsh, naley mierzy
taczmg grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werfgim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nealgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Poomgiu tych robét naghi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczagcej i odcinagcej z geotkanin

W czasie uktadania warstwy odcigegj i odgczapcej z geotkanin natgy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkrokresionym w dokumentacii projektowe;j,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podkn gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajijektowej.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny (rozerwapieebicie).
Pasma geotkaninyzyte do wykonania warstwy odcinagj i odgczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n? (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej i @dzagce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB OMO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fr.warstwy podsypkowej, odszajcej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania prébek grt

2.  PN-B-0671417 Kruszywa mineralne. Edania. Oznaczanie wilgotéac

3.  PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienk:
drogowych Zwir i mieszanka

4.  PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzi
drogowych

5. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo nature do nawierzchr
drogowych. Piasek

6. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

8. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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D-04.04.00 )
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rétyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) g wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét zywanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznigy przebudowie zjazdow i drég gminnych w
m. Niedalino gmSwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) $essowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z

wykonywaniem podbudow z kruszywa tamanego stabileazego mechanicznie o griieo20 cm wg PN-S-
06102 [21]

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 1.4 oraz w STWIORB D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae,

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiat stosowany do wykonania podbudow z krusztatbilizowanych mechanicznie podano w
STWIORB D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanegbilstowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicgz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmg warstve)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngéena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganii
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
wihasciwosci Podbudow Wedtuc

1 |Zawartg¢ ziarn mniejszyct od2dol PN-B-0671¢
niz 0,075 mm, % (m/m) -15 [3]

2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-0671¢
% (m/m), nie wicej niz 5 -15[3]

3 | Zawartdg¢ ziarn nieforemnyc PN-B-0671¢
%(m/m), nie wicej niz 35 -16 [4]

4 | Zawartdg¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

5 | Wskanik piaskowy po pijcio- od30do7
krotnym zagszczeniu metagd BN-64/8931
I lub il wg PN-B-04481, % -01[26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ calkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35
b) scieralné¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30

7 | Nasgkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-0671¢
wiccej niz 3 -18[6]

8 | Mrozoodporné¢, ubytek PN-B-0671¢
masy po 25 cyklach zamia 5 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

S - ] PN-B-06712
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
ze_lwy _b(c;nle, % (m/m), nie PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 1 -28 9]

11 | Wskanik nanosCi Wng Mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 PN-S-06102
[21]
3. SPRET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt’ .
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangméchanicznie
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce wodt. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
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¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagaolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBO®O.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@a” i STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

Dis
dgs

<5 (1)

w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy gdzapcej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&#o&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

dso 1,2 2
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®mziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzynyga st na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczri zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce whudowania ixsfEisob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracz&a20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bbgztazona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsk
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wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwddzych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnaosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellailgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviad& przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fgereruch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Og0llne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji materiatbw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
. ) Maksymalne
e N o o e
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze] Eggg;g:\évgjpergr{é
badanie (rf)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 60C
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 A
. Lo dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kaidej zmianie kruszywala

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKena
pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezgco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranejLl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osignigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.
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Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepmaz na 5000 f lub wedhug
zalec@ Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalena& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE; do pierwotnego modutu odksztalcertia jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoivacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rownaé poduna e o0
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie* €0 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej|,
lecz nie rzadziej giraz na 400 fh

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 n?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary s_padkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezagcej 0 co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentacprojektovs,
z toleranc = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Raéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudow o
z kruszywa d Wskanik . Minimalny modut odkszta
wskazniku | zagszczenia Maksymalne ugceie cenia mierzony piyto
Wi Ni€ ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszeg( | od drugiegc
* ( 40 kN S0 kN obcihzenia & obcizenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od olkélenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @baltcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztm grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkou tych rob6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonamgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB @QO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB IBOM@O ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, STWIORB i wymaganiami ttyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngzi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w STWIORB:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibiz@®go mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania prébek grt
2. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweir
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-0671¢41% Kruszywa mineralne. Badania. Caczanie sktadu ziarnowe

4. PN-B-0671¢41€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztadttr

5. PN-B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgédi

6. PN-B-0671+18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdisiosci

7. PN-B-067141¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodagor
metod, bezpdredni

8. PN-B-067142€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweir

zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-0671428 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweai siarki

metod; bromowg

10. PN-B-0671¢37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozj
krzemianowego

11. PN-B-067143¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozy
zelazawego

12. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-0673! Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlan
drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-1111! Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienk

drogowych.Zwir i mieszanka

15. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruswa tamane do nawierzch
drogowych

16. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienk
drogowych. Piasek

17. PN-B-1970! Cement. Cement powszechneggtiyu. Sklad, wymagania
ocena zgodriei

18. PN-B-2300¢ Kruszywo do betonu lekkiel

19. PN-B-3002( Wapnc

20. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonu i zag

21. PN-S-0610:2 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoxght
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22,

23,
24,
25,

PN-S-9602:

PN-S-9603¢
BN-88/673:-08
BN-84/677+02

mechaniczni

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
nawierzchni drogowych
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Réfyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) § wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robo6t zydanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie przy przebudowie zjazdéw i drég gminnych w
m. Niedalino gmSwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB)gessowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stablieEmego mechanicznie o grép20 cm.
Ustalenia zawartegsv STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamgoélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2 Pozostatekreilenia podstawowesgszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowkruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogllne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa raskyw.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoiné"2ok

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieowsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.04.0
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyWymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyegce transportu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbuad@wkruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBAD.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB D-04004.
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.3.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowauskyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SODRB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"gR.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w STWIORB D-04.04P@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélng"gok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w STWIORB @940 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB B3040 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy platrigi podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z knus¥Vymagania
ogolne” pkt 10.
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D-04.05.00
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (STWIORB)gswymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robot zgganych z wykonywaniem ulepszonego paeifa gruntu
stabilizowanego cementem przy przebudowie zjazddrig gminnych w m. Niedalino griwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB)@tamiokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okénych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego paaliogruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
i obejmup STWIORB:

D-04.05.0: Podbudowa i ulepszone podéoz kruszywa stabilizowanego cemen

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pae STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélnkf 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego poghostabilizowanego spoiwami powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwaiwya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
- spycharek, réwniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,
- cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
— rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejaszerokéci do rozsypywania
spoiw,
— przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub robatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].Mieszankruszywowo-
spoiwowg mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
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zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem. Mieszank
kruszywowo-spoiwow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed
Zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORBO®O.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae gruntowe powinno l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami gleaymi w STWIORB
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@” i STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy i ulepszonego podk powinny by
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny bystawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacihgniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych ni co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvdoydraulicznymi ma by uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy ggleistawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaly onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projelen Wysoka¢
prowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwhytraulicznymi,

w stanie niezagszczonym. Prowadnice powinny dyustawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich
przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w STWIORB przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoogziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan&gszczania jest wigiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aoym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo

warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wahkila zagszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd materialdbw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padtoPowierzchnia odcinka prébnego powinna wyfiasi 400
do 800 m. Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca
moze przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pealtqpo zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Irkyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. z## Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obameginy naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napvgmiktych z niewtgciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podia obciza Wykonawe rob6t. Wykonawca jest zoboaziany do przeprowadzenia
biezagcych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczuniegu oraz mréz. Wykonawca jest zobgmany wstrzyma ruch
budowlany po okresie intensywnych opadéw deszazelijwystpi mazliwoséé uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podia. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymivpma by przykryta przed zim
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwamhydraulicznymi

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z spsiacych sposobow:
- skropienie warstwy emulspsfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 w élt od 0,5 do 1,0 kg/&p
- skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérozyposiadajcymi aprobag techniczg wydary przez
uprawnion jednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosi@apianie woglw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadilia z tworzywa sztucznego, uworny na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstw piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjymera.

Nie naley dopuszczé&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikrgdni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriofmy maze odbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.
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5.6. Pozostale wymagania dotyaze wykonania robét

Pozostale wymagania dotycze wykonania rob6t podano w specyfikacjach dafggeh
poszczegolnych rodzajéw podbudoéw i ulepszonegogaadt gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, ktére obejmgj
1. D-04.05.0: Podbudowa i ulepszone poze z gruntu lub kruszywa stabilizowane

cementem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalne
Almiani Minimalna liczba pO\évti)eréchni? b
odbudowy lu
Lp. Wyszczegoblnienie bada bada na dzienne ﬂlepszon\:evéo -
dziatce roboczej| 15,4 przypadaica
na jedno badanie

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszy

N

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
spoiwem

Rozdrotnienie gruntl®) 2 600 n?

Jednorodn& i glebokas¢ wymieszanis?

Zageszczenie warstw

Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 A

~N| O O~ Ww

Wytrzymatc¢ nasciskanie

— 7 28dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek

— 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami

— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem granulowa-
nym

3 probki

przy projektowaniu i v

8 | Mrozoodporngt ¥ przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwi

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotédw lotnych, zmianie

12 |- zuzla granulowanego

dla kazdego wtpliwego

13 | Badanie wody zrodia

dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przyradkach wgtpliwych

i SNOSCI 4) ! . .
15 | Wskéanik nosnosci CBR i na zlecenie layniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
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4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad@ nalezy pobieré z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w STWIORB do#gyzh poszczegdlnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna lyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartei.

6.3.6.Zagsszczenie warstwy

Mieszanka powinna ltyzag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
o0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od projektowanej o wecej niz £ 1 cm.
6.3.8.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymatad¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @wednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do
bada nalery pobierdé z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygeymi poszczegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki natg bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeshvania, a
w przypadku stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wymilgtrzymataici na
sciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB doggyzh poszczegdélnych rodzajow
podbudow i ulepszonego podi

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskanik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymafo na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dotymzxh
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegoagaadt

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyztila granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wtasciwosci podane w STWIORB dotygeych poszczeg6inych rodzajow podbudéw i ulepszonego
podiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB dofpgrh poszczegdinych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.13.Wskanik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okréla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu diabwanego
wapnem, pielgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy
lub ulepszonego podtpa stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw erg;ndaéln? sgrsr]tic::g/\\:vmc
1 Szerokéé 10 razy na 1 km
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2| Rownse poatans D e e e

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

7 Grubdai¢ podbudowy i ulepszoneg w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz
podiaza na 2000 rh

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pod&nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwnaci podtuzne podbudowy i ulepszonego pogonaley mierzy 4-metrovy fata
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaioaley mierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwnaci nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqa.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padt@winny by zgodne z dokumentacprojektowg
Z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego poiho

Ré&znice pom¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padtaa rednymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podenie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiva

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragrédglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cat
grubas¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizany rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhgest mniejsza od szerakd projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonmzejjlezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Rob@i/ykonawca wykona na
whasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vengim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogtoprzez zerwanie wykonanej warstwy, usai@ zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich §gtavosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca
wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robétgmgponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymatdi¢ $rednia probek gxlzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w STWIORB dla
poszczegodlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonegogiadio warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowo odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB @QOO ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego peéatp gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 3OO ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, STWIORB i wymaganiami ttyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéin&t .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podéz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
5.4.6.3. w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiyeh w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepi@wadnic oraz innych materialtdw i gdzen
pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0430( Cement. Metody badaOznaczanie cech fizyczny
2. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania prébek grt
3. PN-B-0671+12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweir
zanieczyszczeobcych
4. PN-B-0671¢415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
ziarnowego
5. PN-B-0671¢42€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweir
zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-0671+28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirsiarki
metod; bromowg
7. PN-B-0671437 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozj
krzemianowego
8. PN-B-0671438 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozj
wapniowego
9. PN-B-067143¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozj
zelazawego
10. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawieralndgci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-1970! Cement. Cement powszechneggtiyu. Sklad, wymagania
ocena zgodriwi
12,  PN-B-3002( Wapnc
13. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw praw
14, PN-C-8403¢ Wodorotlenek sodowy technicz
15. PN-C-8412; Chlorek wapniowy techniczi
16. PN-S-9601 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnen
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celéw drogowyc

17. PN-S-9601: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pedi
gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-9603¢ Drogi samochodowe. Popioty lot

19. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

20. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wahkiia piaskoweg

21. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu ocatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

22. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowiodonawierzchn
planografem i tat

23. BN-70/893:-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wakiia ngnosci
gruntu jako poditga nawierzchni podatnych

24, BN-73/893-1C Drogi samochodowe. Oznaczanie wahkiia aktywndgci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

26. BN-71/893:-1C Drogi samochodowe. Podbudowa z grun

stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.

74



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

D-04.05.01 ]
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaeghnicznej (STWIORB) as wymagania ogdlne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonywaniem ulepszonego padtoz gruntu
stabilizowanego cementem przy przebudowie zjazddrig gminnych w m. Niedalino griwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB)@tamokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okénych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem ulepszonego pod& z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96(17]. Grunt
stabilizowany cementem mgdoy¢ stosowane do wykonania ulepszonego pealterg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnyci®]2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghicciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment freej
czeéci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntaeoéu i wody, a w razie potrzeby réwnie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifgiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgruatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepsaajych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych
iloéciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wikania cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwazag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6.Pozostate okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdinet pid.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-04.05.00 ,,Podbudowlepszone podize
Z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hyalicznymi. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude STWIORB
D-04.05.00 ,Ulepszone podte z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jrtlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wynzada dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11

T Klasa cement
Lp. Wiasciwosci 35
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
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- cement portlandzki z dodatks 1€
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 [ Czas wjzania:

- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cemewtipno odbywa si¢
zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy cpemechowywania cementgdeie diwszy od trzech
mieskcy, mazna go stosow@za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego
przydatnd¢ do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocent na podstawie wynikow
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17]. Do wykonania podbudow
i ulepszonego podia z gruntdw stabilizowanych cementem aglstosowad grunty spetniajce wymagania
podane w tablicy 2. Grunt mpa uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege s
zgodne z wymaganiami oldlenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodcych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wjcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czeéci organicznych, % (m/m), nie
6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniage wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczygepgszonego podia pod warunkiemaycia
specjalnych maszyn, umoviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji cementem; zalecalgiycie gruntéw o:
- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatéw gruntu do stabilizacji cementerp wyniki wytrzymatdici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosow& piaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.
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Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwili bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr (4]
%, nie wecej niz: 15
2 | Zawartd¢ czgéci organicznych, barwa cieczy nad WZOrCowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszazmi [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ’ (3]
4 | Zawartg¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowani&megie budowy, to powinno by
ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w warunkach zabezpiegagih
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementeweintualnie do piegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mana stosowéa
wodocihgowg wode pitna.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosuje; siastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jice aprobat
techniczg wydary przez uprawniofnjednostk.

2.7. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601P,. fibivinna spetni@wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Rodzaj warstwy w konstruki Wytrzymalai¢ nasciskanie probek  Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wogl(MPa) mrozood-
po 7 dniac | po 28 dniac | pornaci

1. | Warstwa ulepszonego podéo

gruntowego o grub@i po zagszczeniu od 10 od1,5 0,6
15 cm do 1,6 do 2,5
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w STWIORB D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpodiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieznymi. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyegce transportu podano w STWIORB D-04.05.00 ,,Podbudbwepszone podie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania og6lne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBA®.00 ,Ulepszone podie z gruntdw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. l¥ggania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermaie by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadéw deszczu. Nie ppl®zpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazumja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w STWIORB D-04.05.00 ,,Ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Skltad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartasici podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki
dobdr mieszanki, aby spednivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartdci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegdinych warstw
ulepszonego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do me
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
rucht ulepszone podte
1 |KR1 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #2hleranci +10%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewisizymanie w czasie budowy wkwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu raa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziady stabilizacji
powinien by spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu grunalezy sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie
potrzeby § zwigkszy¢ w celu ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinnac¢ bgozowana przy ayciu
beczkowozoéw zapewniggych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz adwmazna dodawé do
gruntu dodatki ulepszgge rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowyellevilgotnos¢ naturalna gruntu
jest wikksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pog&dy.spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngledoda i
przemiesza z gruntem dodatki ulepsazage, np. wapno lub popioty lotne, w dlb okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich zycie jest przewidziane w teg recepcie. Cement najedodawa do rozdrobnionego i
ewentualnie ulepszonego gruntu wsdb ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement dat&i ulepszajce
powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaatkwegny przez layniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewoyajednorodné na okrélong
glebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grukm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlwag nalery zwrécié na jednorodn& wymieszania
gruntu w obebie skrajnych paséw o szerdikd od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic. Po wggnaniu
gruntu z cementem neile sprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od optymalnej o
wiecej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszani ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢
mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r@&ni¢ sie od wilgotndci optymalnej o wjcej niz +10%, -20% jej
wartdsci. Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin. Po zakczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowegdnych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu
nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzyst& prowadnice podiine, ukladane kalorazowo na odcinku roboczym. Od
uzycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarelchrelogii gwarantujcej
odpowiedna réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody dyniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie naley przeprowadzi w sposob okrdony w p. 5.8.

78



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu orazctobgiowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien &kréotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania zostanie
dozwolony przez layniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typuggtego pedkos¢ podawania
materiatdw powinna hy ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapew@dnorodné¢
mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartcsci. Przed ul@eniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda. Mieszanka
dowieziona z wytworni powinna Byukladana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Gfdbuktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu. Przed
zag:szczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych
i poprzecznych. Przy ayciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglewykorzyst& prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboé¢ warstwy

Orientacyjna grub& poszczegdlnych warstw z gruntu stabilizowanegoergem nie powinna
przekracz&
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgermn rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgerm specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy jest wgksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa
w dwéch warstwach. Zeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub wdej warstwach, to tylko najigj
potozona warstwa mee by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwy
lezace wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjaarnych.

5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzt przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tmsie wskazanym w STWIORB. Zesgczanie
podbudowy oraz ulepszonego padia przekroju daszkowym powinno rozpaesie od kravedzi i przesuwéa
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgEzsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podtnymi,
cze$ciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sté w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mudz¢ natychmiast naprawiane przez wymian
mieszanki na pein gicbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mi€ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl. W przypadku technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych operacje ¢gagzania i obrébki powierzchniowej masby¢ zakaiczone przed
uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do meeski. Zagszczanie naley kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia mieszanki olglenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od
podanego w PN-S-96012 [17] i STWIORB. Specjaliwag nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki w
sasiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych oraz wszelkich anizex obcych. Wszelkie miejsca
luzne, rozsegregowane,¢dane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na peingruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadziponowne
zag:szczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyaiaj
szerokdci. Jdli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutavykonaniem kolejnego
pasa nabey pionows krawedz wykonanego pasa zuil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowé& kolejny pas. W podobny sposob nalevykona poprzecza spoire robocz na pokczeniu dziatek
roboczych. Od obe¢tia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance muma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpegzm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut. Jeeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
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5.10. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem podano w STWIORB D-
04.05.00 ,Ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powini@ykona odcinek prébny, zgodnie z
zasadami ok&onymi w OST D-04.05.00 ,Ulepszone podéoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Podbudowa i ulepszone pogéopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB D-04.05.00 ,Ulepszone podénz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-04.05.00 ,Ulepszonetpéd z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiiymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami STWIORB D-04.05.00 ,Ulepszone padta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robt podano wWABDRB D-
04.05.00 ,Ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait

Wymagania dotyegce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpadgiodano w STWIORB
D-04.05.00 ,Ulepszone podte z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania
0go6lne” pkt 6.4.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w
STWIORB D-04.05.00 ,Ulepszone pod z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-04.050@pszone podtee z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-04.05.0&pszone podiee z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycgee ustalenia podstawy ptatwd podano w STWIORB D-04.05.00 ,Ulepszone paeta
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w STWIORB D-04.05.00 ,Ulepszone poaliogruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogdlne” pkt 10.
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D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI ,
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODN IKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Rétyania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) & wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t przy przebudowie zfazd drég gminnych w
m. Niedalino gmSwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) gesowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu oomym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni drog ,chodnikézjeizdoéw z betonowej kostki brukowej 10x20 cm,&r.
cm, szarej i kolorowej, na podsypce cem-piaskawpgm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeuoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwjorab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgamusie ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzy
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgp pomkidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7 Pozostate okienia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarmg6ine” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
0Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogb[9] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Ponizsze wymagania dotyg&ostki nowo zakupionej.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Zakcznik )
Lp. Cecha normy Wymaganie
2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm ¢ C Dlugos¢ Szeroké¢ Grubgé¢ | Réznica pome-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubgci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.z Odchyiki ptaskéci i pofalowanii C Maksymalna (w mn
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiéé wiistos¢
> 300 mm), przy dtugiei pomiarowej
300 mm| 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporna¢ na D Ubytek masy po badaniu: watosrednia< 1,0
zamraanie/rozmraanie z udzialem kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat. kg/m?
D)
2.2 | Wytrzymalaé¢ na rozciganie przy F Wytrzymaiaé¢ charakterystyczna > 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obcizenia niszcgcego mniejszego ai
250 N/mm dhugéci roztupania
2.2 | Trwalos¢ (ze wzgédu na wytrzym- F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaiac)
tos¢) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornd¢ nascieranie (wg klasy : GiH Pomiar wykonany na tarc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmegc
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mn <20000mn3/5000 mn?
2.5 | Odpornd¢ na pglizg/poslizgniecie a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta sz-
wana lub polerowana — zadawatz
odporngc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wart€ci
odporndci na pglizg/paoslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalry jej wartcé
pomierzom wg zat. | normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powir
mied rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niessuwazane za
istotne

3.2 | Tekstur: J a) kostki z powierzchni o specjalne
teksturze — producent powinien ogisa
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by poréwnane z prolak

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by producenta, zatwierdzemprzez

warstwascieralna lub caty element) odbiore;,

c) ewentualne rinice w jednolitéci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nigsiwazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dzialanie cigw
atmosferycznych,swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowym.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zapramcementowo-piaskoavnie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigsrodkow
stabilnie barwjcych zaczyn cementowy w kostce, np. tleakiaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowd do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycham) mog pojawic sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
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2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kosgtinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jali dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustafeadzej, to naley stosowdé nastpujace
materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i
wody odmiany 1 odpowiadgej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchgcieku)
— zapravg cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélr@f'gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej modbywa sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuddzen uktadapcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia;
urzadzenie to, po skiwzonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targk
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadazin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagamgolne” [9] pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @000 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiarntVi®RB D-04.01.01 [10].

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektovg lub STWIORB .
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagprojektovg lub STWIORB.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonanieciekow przykrawznikowych powinno by zgodne
z wymaganiami zawartymi w odeiloych STWIORB. Obrzea zaleca si ustawig przed przysipieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustavaemi paadane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w
celu ustalenia szeroka nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kragmikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektova lub STWIORB.
Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej taubgé¢ podsypki powinna wynoéi po
zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatow na pddsppwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne

odchyiki od zaprojektowanej grubm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
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Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatcci nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna &ytaka, aby pdscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na dtongladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepiza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravws musi by zakaiczone przed rozpoegziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich ukltadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2o2az deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, a w przypadku braku wystarcgeych ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowaniaierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni lastinzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 i
wstepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia niesizej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciggu dnia
temperatura utrzymujeesw granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewanegprzymrozki
kostke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmitze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa
wickszym fragmencie robo6t zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej
niedopuszczalnegs6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemwrizorznych
wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiivykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warsty ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandokiadndcia. Kostka
do uktadania mechanicznego niezmanie duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a¢oa na palecie w odpowiedni wzor, bez deluia potéwek i dziewiek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoit
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsasi by wsparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupetnigj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach nioa wywac elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziesgk, majcych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych wymiarach, wadmprzestrzé uzupetnia
;i@ )kosth cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalieamkaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzateipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utdonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétyvarycznie utagong nawierzchrg na
podsypce piaskowej natg rozebré i usurmyé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostorz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wwallywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdiinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzma pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porgizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z agirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego ponadzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) zapravg cementowo-piaskoyy spetniajcg wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmskeam mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapravy cementowo-
piaskovg, po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cmii
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2tygodni (przy temperaturZeedniej
otoczenia nie nszej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logt [9] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez tyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatéw prefabrykowanych (kreamikow,
obrzezy),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie o, Wartasci
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 [Sprawdzenie podia i koryte Wg STWIORB [-04.01.01 [1C
2 | Sprawdzenie ew. podbudo Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pki
5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzc | wg STWIORB [-08.(1.01a [17]; [-08.01.02 [18]
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiare Biezaca kontrola w 10 punktac | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubdici, spadkow i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu Z grubgici +1 cm
dokumentagj projektovy i
specyfikacy
5 |Badania wykonywania nawierzchn kostki
a) zgodnd@¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dziatce -
projektows roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzo | Co 100 m i we wszystkic Przesungcie od os
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geodezyjnie punktach charakterystyczny projektowanej dc
2cm
¢) rzedne wysokéciowe (pomierzon: | Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia

instrumentem pomiarowym)

oraz we wszystkich punktach

+1cm;-2cm

charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg | Jw. Nierowndaci do
BN-68/8931-04 [8] tat czteromet- 8 mm
rowa)
e) rownas¢ w przekroju poprzecznyi | Jw. Prz&wity migdzy

(sprawdzona tatprofilows z po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglgdnie metod
niwelacji)

tatg a po-
wierzchng do
8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzc Jw. Odchyiki od d«-

metod, niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzor | Jw. Odchyiki od sz-

przymiarem liniowym)

rokosci projekto-
wanej do+5 cm

h) szerokdc¢ i gigbokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

W 20 punktact
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.!

i) sprawdzenie koloru kostd desenic
ich utazenia

Kontrola biezgce

Wg dokumentacj
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wyghu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznik6w, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 | Badanie potgenia osi nawierzchr Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si cc
w planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rz¢dne wysokéciowe, rownddé Co 25 m i we wszystkich punkta
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c¢ do 5Q)

4 |Rozmieszczenie i szerod®spoin Wg pktu 5.5i5.7.

i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB OO0 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej,

ptytek chodnikowych i zurowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB IBOMO ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzwiki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien yzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogoine” [9]
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne] hkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytelodhikowych i @urowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia ptyt chodnilgolvi azurowych,
— ufozenie i ubicie kostek oraz piyt ,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzysacych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, kt6rg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysgee, ktore g niezledne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:200: CementCzs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodioo
dotyczice cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 1338:200 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody hi

3. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierz:
drogowych

4. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawieng
drogowych; piasek

5. PN-88 B/3225!I Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

6. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

7. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskoweg
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10.2.

10.
11
12,
13,

14,
15,
16.
17.
18
19.
20.

BN-68/893:-04

Drogi samochodowe. Pomiar rowiodonawierzchn
planografem i tat.

Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)

D-M-00.00.0t
D-04.01.0%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.04.0-
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.0:
D-04.06.01]
D-05.03.04
D-08.01.01
D-08.01.02
D-08.03.0:
D-08.05.0t

Wymagania ogélr

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrap
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanit
Podbudowa z ttucznia kamienne

Podbudowy i ulepszone podiz gruntéw lub kruszy
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego bett

Podbudowa z betonu cementow

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemestyx
Ustawianie krawznikéw betonowyc

Ustawianie krawznikéw kamiennyc

Betonowe obrzea chodnikow

Scieki
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D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznekamyania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyexe wykonania i odbioru oznakowania pionowego pprgebudowie zjazdow i drog
gminnych w m. Niedalino gnswieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jsttsowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
ustawianiem oznakowania pionowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada <ilica, tarczy z uchwytem mor@avym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywsnkmawedzig, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmaluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiauhymi zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego
znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia €& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesian
trescig, wykonan technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzpreed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposob rgekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwrtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspétdrom).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoea) wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktérym wevatrznezrodio swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiemswiatta umieszczonym na zewnz
znaku.

1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres ziay
niz 3 miesjce od daty produkciji.

1.4.11Pozostate oki#enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarmgélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Stupki i znaki pozyskane z rozbiorki na miejscu.

89



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoInkt’ §.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w STWIORB0D0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata miwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentagcprojektova.
Miejsce wykonywania prac nadg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigayich

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z
zahcznikiem nr 1 do rozpogezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urzdzeir bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentagjrojektovy (lokalizacja, wymiary znakdw,
wysokas¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- poprawnd¢ wykonania fundamentoéw pod stupki zgodnie z punkie®n
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB OO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonainyc

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB IBOM@O ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér ostateczny
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykopy
— wykonanie fundamentéw,
— ustawienie stupkow stalowych fi 60mm
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- ustawienie znakow U-12c
— zasypanie i zagzczenie
— uporzdkowanie terenu
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-8152! Wyroby lakierowane badanie odporrigi powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasikliwosci

2. PN-83/B-0301( Sciany oporowe- Obliczenia sttyczne i projektowan

3. PN-84/H-7422( Rury stalowe bez szwuagjnione i walcowane na zimr
0golnego zastosowania

4. PN-88/C-8152: Wyroby lakierowane- Oznaczanie odporgoi powtoki
na dziatanie mgly solnej

5. PN-89/H-84023.0° Stal okrélonego :astosowania. Stal na rury. Gatt

6. PN-B-03215:199 Konstrukcje stalow- Polczenia z fundamentar-
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:200 Konstrukcje betonowerelbetowe i spgzone-
Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-EN 4(-5:2(04 Stupy gwietleniowe. Cgs¢ 5. Stupy éwietleniowe
stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 20¢-1:200: Beton Cz$¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

10. PN-EN 48:-4:1997 Aluminium i stopy aluminiun- Blachy, tamy i ptyty -

Tolerancje ksztattu i wymiarow wyrobow walcowanych
na zimno

11. PN-EN ISO 1461:20C Powtoki cynkowe nanoszone na stal meat
zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

12, PN-EN 10240:200 Wewretrzne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rt
stalowych. Wymagania dotygze powtok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

13, PN-EN 10292:2003 Tasmy i blachy ze stali o podwigzonej granic

A1:2004/A1:2005(U) plastycznéci powlekane ogniowo w sposoélkygly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

14, PN-EN 10327:2005(L Tasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekant
ogniowo w sposob ggty do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

15, PN-EN 12767:200 Bierne bezpieczsstwo konstrukcji wsporczych ¢
urzadzer drogowych. Wymagania i metody bada
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16.
17.

18.
19
20.

21,
22,
23,
24,

PN-EN 1289¢1:200¢ State, pionowe znaki drogov- Czgé¢ 1: Znaki state

prEN 128945 State, pionowe znaki drogow- Czes¢ 5 Badanie
wstepne typu

PN-EN 60529:200 Stopnie ochrony zapewnianej pz obudowy (Kod IF

PN-EN 6059¢1: 199( Oprawy égwietleniowe. Wymagania ogélne i badz
PN-EN 6059¢-2:2003(U  Oprawy égwietleniowe- Wymagania szczegétov-

Oprawy gwietleniowe drogowe

PN-H-74200:199 Rury stalowe ze szwem, gwintowa

PN-EN ISO 2808:20C Farby i lakiery- oznaczanie grulsei powtoki
PN-91/H-9301( Stal. Ksztattowniki walcowane na gmo
PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagal

badania

10.2 Przepisy zwjzane

25.

26.

27.

28.

29.

30

Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz usdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid2@. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad?02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eeltar visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

92



STWIORB Przebudowa zjazd6w i drég gminnych w meddilino gmSwieszyno.

D -08.01.01
USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaojhtécznej (STWIORB) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem kra#nikow betonowych przy przebudowie zjazdoéw
i drog gminnych w m. Niedalino grSwieszyno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdwlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem:
- kraweznikéw betonowych 15x30cm i 15x22cm wys@jch i wtopionych na podsypce cement.-piask i tawie
betonowej C12/15 z oporem,
llosci rob6t podano w przedmiarze rob6t bradrogowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdoych sg¢
na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbaNyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywewoddzielnie lub w pgtzeniu z innymi krawznikami, c)
jako oddzielenie ponadzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraggznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarigoine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialog®[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pml&v STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny dyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawgzniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

Krawgzniki betonowe mogmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyingz w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako poxghnia widoczna powinna ndieminimalrg

grubas¢ 4 mm),

— skaéne kravedzie kraveznika powye] 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrélaniu
wymiardw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraxgnika wraz ze zjczem

wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe kradmikow mogs by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatedgjuktadanie lub

ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjch st na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposo6b

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]

do st@mia w

warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymian
1.1 | Wartdsci  dopuszczalnych ¢ | C Dlugosé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mn
chytek od wymiarébw nomi- Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nalnych, z dokladniwia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki c|C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
dtugasci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm £2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Wytrzymatai¢ na zginanie (Klas | F Klase Charakterystyczr Kazdy pojedyncz
wytrzymalaci ustalona W wytrz. wytrzymata¢, MPa | wynik, MPa
dokumentacji  projektowej lub 2 50 >4,0
przez Irkyniera)
2.2 | Trwatos¢ ze wzgbdu na|F Krawezniki maja zadawalajca trwalcs¢ (wytrzymaicsc)
wytrzymalasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawang
normalnej konserwacji
2.2 | Odpornd¢ nascieranie GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarc
(Klasa odpornéci ustalona w Klase szerokiej Bdéhmega
dokumentacji  projektowej lub odpor- | sciernej, wg zat| wg zat. H normy — badani
przez lrzyniera) Nosci G normy —| alternatywne
badanie
podstawowe
1 Nie okréila sk Nie okréila sk
3 <23 mm < 20000 mr#/5000 mm
4 <20 mm < 18000 mr#/5000 mm
2.4 | Odpornd¢ na palizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kragznika nie byla szlifowan

paslizgniecie

i/lub polerowana — zadawalgja odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci
na palizg/paoslizgniccie  — naley zadekla-rowa
minimalrg jej wartag¢ pomierzog wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgnigcie w  nor-
malnych warunkach aytkowania krawznika jest zada
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkien|
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whasciwego utrzymywania i gdy na znacznejegd nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemd
polerowaniu.

Aspekty wizualn

Wyglad J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza i rozwarstwiéa w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze-
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna ky poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2rze
odbiore;,

c)réznice w  jednolitéci  tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we waiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

D

p.)
[¢6)

Zabarwieni J a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty elemel
b)zabarwienie powinno Ky poréwnane z prébkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2rze
odbiore;,
c)réznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowarje
nieuniknionymi zmianami wikgiwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nig $wazane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innycht mirzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraanikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uklad& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych
0 wymiarach: grub@& 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokei krawgznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustafedzej, to naley stosowdé nasgpujace
materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
—  piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiaggjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—  piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanéirobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskoyi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelnigggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1@diadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przbezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadeni kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 2(@&]1a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6],

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacginypowinna odpowiadavymaganiom STWiIORB
D-05.03.04a [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoIng’gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagago6ine” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakowd& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhywia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienglinow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogollne zasady wykonania robét podano w STWiIORBOM®0.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinienctggodny z dokumentagprojektovg i STWIORB. W przypadku
braku wystarczagych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB
wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczegdbtowego wytyczenia rob6t oraz ustldanych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fay powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.4.t awa betonowa
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tawe betonowg z oporem wykonujegtznie z uktadaniem kraynika (technologia ,na mokro”).

Szalow@& nalery cze$¢ oporovg fawy w celu uzyskania wdaiwego zagszczenia i wymiarow tawy.
Betonowanie taw naky wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyalery stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewowvy.

Przyktady taw betonowych podaje genik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecdbezpdrednio na zagszczonej dolnej eci
tawy betonowej.

UWAGA! Op6r tawy wykonywa é na biezgco - nie wolno dopdci¢ do oddzielenia elementéw tawy
5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypemnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin Kkrganikéw
zapravg cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektovya i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigbyy
— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdtredéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu kravgznikdw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
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6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podtiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢é w dwéch dowolnie wybranych punktach naztt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynos3z:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,
c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagszczenie taw badaesiw dwoéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa $ladu urzdzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane pr@hwyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palai na wygcie
Ziarna z tawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naidge 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomicdzy gérry powierzchm kraweznika i przytazong
tatg nie mae przekracza 1 cm,
d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB OO0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB BO@O ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tay
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.8@ymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robdét,
c) przygotowanie podiam,
d) dostarczenie materiatow i spta,
e) wykonanie koryta pod tagy
f) wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
g) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
h) ustawienie krawznikbw z oporem z wypetnieniem spoin i zalaniem sfioz wedlug wymaga
dokumentacji projektowej, STWIORB i specyfikacjchmicznej,
i) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
j) odwiezienie sprgu.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale gjigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczego6towe specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-00.00.0t Wymagania ogolr

2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeefx

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:200: Cement. Cg¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgnosci dotyczice cementt
powszechnegozytku

4. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czé¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba

PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-0625( Beton zwykh

7. PN-63/B-0625 Roboty betonowe zelbetowt

8 PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i
mieszanka

9. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchogowyct

10. PN-B-11113:199 Kruszywa minerale. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy
Piasek

11, PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

12, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13 Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéwiejskich, Centrum Techniki Budownictw
Komunalnego, Warszawa 1987
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D -09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) & wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zg#anych z zatgeniem i pie¢gnach zieleni
drogowej przyprzebudowie zjazdéw i drég gminnych w m. Niedalgm. Swieszyno.

1.2. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- plantowaniem i obrobieniem na czysto terenu
— rozicieleniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm z dowozu, giabiem nasionami traw i pignacp trawnikéw.

1.3. Okredlenia podstawowe
1.3.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewniaice ralinom prawidiowy rozwdj.

1.3.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarmgélne” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna kyzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokgci,
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdodadietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé&ezotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéinkt d.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&zie maozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
- walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadan@anmikow,

- kosiarki mechanicznej do pégnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB @000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycice wykonania trawnikéw

Wymagania dotycgce wykonania rob6t zwranych z trawnikamigsnastpujace:
teren pod trawniki musi lyoczyszczony z gruzu i zanieczysztgze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
eren powinien b§wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozcielona rowg warstw i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,
siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpj do potowy wrzénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze STWIORB
przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 /) chybaze STWIORB przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévienan
stworzenia dobrych warunkéw dla padginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych asoby¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w STWIORB.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnyesbodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnéWwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Klicmtych Polski mana przyjc¢ pierwsz potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny s3 odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym e3stas¢ koszenia i wysok ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwd recznie;srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki

nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach
roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0llne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
— 0czyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstacsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S ST D-000QVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania:plantowania oraz huowsnia z obsianiem

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, STWIORB i wymaganiami tryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéin&t .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fhirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze (odpowiednie przygotowanidtpiza): oczyszczenie terenu, plantowanie, dowo6z
ziemi urodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej pozyskanej na budowizyaucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikdw — obsianie nasionami traw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, pierwsze koszenie, nzevoe, odchwaszczanie.
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